
MUZEUM V BRUNTÁLE 

Příspěvková organizace 

Zámecké náměstí 7 

792 01 Bruntál 

Restaurátorský záměr: 

Sbírka:   Čepec zimní, černý s třásněmi a korálky, tzv. kápě 

Přír. číslo: 50/75 

Lokalita: Slezsko 

Čepec je zhotoven z černé hedvábné jemné tkaniny, která je v ploše prošitá, ozdobená třásněmi, 

stuhami, krajkami a korálky. Kápě je v ramenní části ozdobená strojovým prošitím a u spodní strany 

pak textilními třásněmi. Horní část kápě je ozdobená naaranžovanou ozdobou – stuhy, krajky, tkanina 

je také ozdobená prošitím a korálky. Rubová strana čepce je podšitá hnědým plátnem. Kápě je uvnitř 

nejspíše vatovaná.  Maximální rozměry čepce ve složeném stavu: v - 50 cm, š -45 cm, d – 19 cm, vt – 

6cm. Původně pravděpodobně ve sbírce německého muzea – zapsáno v roce 1963. 

Poškození:  

- Bez předchozích konzervátorských zásahů. 

- Celý povrch znečištěný, mechanická poškození, čepec byl nevhodně uložen - deformace. 

- V ploše jsou defekty - větší trhliny v ploše vrchní látky. 

- Zdobeno korálky, které jsou rezavé (vypadají jako kovové – zkorodované). 

- Poškození – defekty - tylová krajka s našitými černými lesklými korálky a skládaná hedvábná 

černá stuha. 

- Defekty na třásních, třásně jsou částečně uvolněny na několika místech. 

- Kovové zapínání háčky na zapnutí zkorodované. 

 

Návrh pracovního postupu: 

1. Písemná a fotografická dokumentace původního stavu, poškození, mikrobiologický 

průzkum, technologický rozbor tkaniny, mikroskopické snímky vláken. Průběžná 

písemná a fotografická dokumentace pracovního postupu.  Případná desinfekce. 

2. Částečná demontáž čepce na jednotlivé části (třásně, krajky, stuhy, kovové části). 

3. Oboustranné čištění všech částí kápě odsátím nečistot vysavačem s regulací tahu. 

Použití suchého čištění - prášek Wishab i mokrého čištění a dočištění tamponováním. 

Tvarování deformace.  

4. Příprava – barvení plomb z hedvábného cherisonu. Fixace defektů skeletáží hedvábné 

tkaniny, čištění a fixace třásní. 

5. Oprava a čištění krajkových ozdob, částečné podložení defektů krepelínou. 

Kompletace horní krajkové ozdoby. 

6. Čištění kovových háčků, závěrečné konzervační práce a kompletace. Ušití výztuže na 

čepec. Zhotovení krabice z lepenky Klug pro zimní čepec. 



Navrhované materiály: 

Čištění jednotlivých dílů: destilovaná voda, vatové tampóny, Syntapon L, prášek 

Wishab,  

Čištění kovových částí: auron, jemná ocelová vata, Chelaton III. 

Skeletování tkaniny:   usavelonu, cherison 

Dobarvovaní plomb:   barvy na textil 

Kompletace čepce:   lněné, bavlněné a polyesterové nitě, jehly  

Ostatní:    batist, duté vlákno, lepenka Klug, nekyselý papír, keprovka aj. 

 

Restaurování zimního čepce: 50/75  

Fotodokumentace, průzkum, přípravné práce, barvení podkladů 400,- 

Demontáž, čištění hlavní plochy čepce 2.500,- 

Oprava drobných defektů tkaniny 1.000,- 

Čištění krajek a stuh z horní části, fixace defektů 1.800,- 

Čištění kovových částí, třásní, drobné opravy 400,- 

Šití výztuže a výroba krabice 600,- 

Závěrečné konzervační práce na čepci, kompletace 500,- 

Písemná a fotografická dokumentace (2 x) 600,- 

Materiál:  500,- 

Celkem: 8.300 Kč 

V ceně je zahrnuto předání a převzetí sbírkového předmětu v Muzeu v Bruntále. 

Zpracovala: v Šumperku 18. 7. 2018       

                  


