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NA OCISTENY, ZDRSNENY BETON SE NANESE VRSTVA BETONU C30/37-XC4, TL. 30 MM VYZTUZENA SITi AQS0. — OLL ox.hk..ﬁ \W Go \Vo&. 2] VA
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OCISTEN! A ZDRSNEN! DOLNIHO POVRCHU 7B DESKY: el CO/F > ~4CH oA B8 LD

POVRCH BETONU SE ZBAVI VOLNYCH CASTI, ODSEKA SE NEPEVNY POVRCH AZ NA PEVNE JADRO, Z POVODNIHO
(PEVNEHO) POVRCHU SE ODSTRANI ZBYTKY NATER(, CEMENTOVY SLEM, ZKARBONIZOVANA POVRCHOVA VRSTVA
AZ DO HLOUBKY 10MM (5 VYHODOU LZE POUZIT PEMRLICI-NASTAVEC NA BOURACI KLADIVO 8 TRNY MIN. VYSKY 6MM)

— ZKORODOVANA VYZTUZ SE ODHALI, ZBAVI Rz}, OKUJI A CASTIC BETONU
BETON JE NUTNO ODSTRANIT KOLEM CELEHO PRUREZU ZKORODOVANEHO
PRUTU V MIN. TL. 20 MM!
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